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DREWNO - NASZ SWIAT

Deska elewacyjna Modrzew
Syberyjski Natur Faza

Numer artykutu Grubosé Szerokosé Dhugosé
55882/3640 20 mm 140 mm 4 000 mm <

Drewno Modrzew Syberyjski (bot. Larix Sibirica) pochodzi z Syberii i jest

koloru biato-z6ttego. Modrzew syberyjski ma podwyzszone parametry

wytrzymatosciowe, dodatkowo z uwagi na swojg gestosc¢ nie chionie -
wilgoci oraz wody co sprawia, ze jeszcze lepiej znosi trudne warunki
atmosferyczne, stad powszechnie uzywany jest do produkcji desek
wykonczeniowych. Dzieki wysokiej jakosci obrobki deska wykonczeniowa
ma bardzo dobre walory techniczne i estetyczne.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o r6znorodnej
strukturze, ustojeniu i barwie. W zwigzku z naturalnymi cechami drewna
nie ma dwéch identycznych produktéw, réznice wystepuja rowniez w
obrebie tego samego produktu, co $wiadczy o naturalnym pochodzeniu
produktu.

CECHY PRODUKTU

Faza - Profil C Faza - Profil C z rowkami

SPECYFIKACJA

Grubos¢ 20 mm

Szerokos$¢ 140 mm

Dlugos¢ 4 000 mm

Waga 5,6 kg

Profil Faza /UTV

Gatunek Modrzew Syberyjski

Gestos¢ przy 12-15% wilgotnosci 470 - 620 kg/m?3

Gléwne zastosowanie Na zewnatrz

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--

budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/deska- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
elewacyjna-modrzew-syberyjski-natur-faza-~p14497994 strone internetowg produktu.
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